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Deneyi Yapilan Deney Mstodu

Malzemeler / Oriinler

Deney Adi

{Ulusal, Uluslararas: standardlar,
Isletme ici metodlar)

Metalik Malzemeler

Cekme Mukavemeti Tayini
Ortam Sicakhiginda
(5kN-250kN)

TS EN 150 6892-1

Metalik Malzemeler

Kopartma Testi {400kN)

EN 12385-1

Metalik Malzemeler

Torsiyon Testi
{0.20mm-0.99mm} {60tur)

EN 10218-1

Metalk Malzemeler

Sertlik Deneyi Tayini

TSEN IS0 6507-1

Vickers {HV1}
Metalik Malzemeler Dekarbiirizasyen Derinliginin Tayini I1SO 3887
Metalik Malzemeler Mikrografi Metodunun Standart Diyagramlan 1SO 4967

Kullanilarak Metal Digi Kahintilarin Betirlenmesi

Metalik Malzemeler

Tele Donugtirilmek igin Kullamlan Alasimsiz Celik
Gubuklar fgin - Genel Sartlar - Cekirdek
Segregasyonunun Belirlenmesi

BS EN IS0 16120-1

Metalik Malzemeler

Tele Dandgtirialmek icin Kullanilan Alagimsiz Celik
Qubuklar Igin - Genel Sartlar - Yiizey SGreksizliginin
Qlgami

B5 EN IS0 16120-1
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